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試験の結果は下記の通りであります。

試　験　成　績　書

平成　26　年　5　月　7　日

品　名 　　活力炭粒状（細粒）

品番 　　KD-CAB 試験者

備　考

　粒度（Mesh)

規　格 　　80×200mesh

W.S

ロット番号 　　DE282013

項　　　　　　　　　　　　　目 単位 規　格　値 成　　　　　績

　　　-200 ％ 5以下 0.3

　　　+80 ％ 15以下 13.9

　　80×200 ％ 85以上 85.8

　乾燥減量 ％ 5以下 2.2

　灰分 ％ 3以下 1.2

　見掛け密度（MICROMERITICS　GeoPyc 1360） g/㎤ 0.51±0.05 0.5508

　硬度 ％ 95以上 98.5

　

　pH 9～11 10.8

　ヨウ素吸着容量 mg/g 900以上 1270


